ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat tekan paving blok pada
penggunaan pasir cor sungai Bone dengan campuran 1pc:4ps. Penelitian ini
merupakan pengujian eksperimen untuk mengetahui pengaruh penggunaan pasir
cor sungai Bone dengan bentuk paving blok persegi panjang dengan ukuran
20x10x8,5cm.

Hasil penelitian menunjukkan pasir kasar disungai bone termasuk dalam
zone 2 yaitu agak kasar dan nilai kuat tekan paving blok beton pada usia 28 hari
rata-rata sebesar 20,14 MPa, nilai tekan terendah sebesar 17,00 Mpa dan tertinggi
sebesar 21,79 MPa, berdasarkan SNI03-0691-1996 masuk dalam kualifikasi Mutu
B yang bisa digunakan dalam konstruksi tempat parkir dan jalan dengan beban
sedang.
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